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СКОРОСТЬ ЗВУКА В НЕКОТОРЫХ КАУЧУКАХ

Н . В . Буланова, В, Е. Г  лаз а нов, В . Д .  Зайцева

При исследоиании расп ростран ен и я  у п р у ги х  волп  в резиноподобны х средах  р аз­
личаю т два основны х ти п а  волн: сдвиговы е и  продольны е. В опросам  и зм ер ен и я  ско­
рости распространения волп  при  сдвиговы х деф орм ац и ях  в так и х  средах посвящ ено 
больш ое число публикаций . В то ж е  врем я динам ические хар ак тер и сти ки  резин  при 
продольны х деф орм ациях в безграничной среде и зучен ы  недостаточно. З десь  можно 
у к а зат ь  ли ш ь н а  работу '[1 ] , где приведены  данны е но скорости зв у к а  на частоте 
25 кгц в нескольких  ти п ах  резин  ам ериканского  производства, а  так ж е  п а  работу  [2], 
в которой описаны  и сследования акусти чески х  х арактери сти к  двух  типов  рези н  в д и а­
пазоне частот  100 кгц — 2 Мгц.

В настоящ ем  сообщ ении при водятся  результаты  изм ерений  скорости зв у к а  в ряде 
отечественны х каучуков  в ди ап азон е частот 25—150 кгц при ком натной  тем пературе.

Ч астотн ая  зависим ость скорости 
зв у к а  с  д л я  р азн ы х  типов к а у ч у ­
к о в : 1 — силиконовы й кау ч у к , 2 — 
ф торкаучук , 3 — полихлоропрено- 
вы й  кау ч у к , 4  — полиизопреновы й 
кау ч у к , 5  — стирольны й каучук ,
6 — полибутадиеновы й каучук ,
7 — б у тад и ен -н и тр и л ы ш й  к ау ­
ч у к  СКН-18, 8 — бутадиен-нит-
ри льн ы й  к а у ч у к  GKH-26, 9 — бу- 
тадиен-нитрильны й  к а у ч у к  СКН- 
40, 10 — бутадиен-нитрильны й

к а у ч у к  СКН-50

f ,  кгц
С корость зв у к а  определялась  при  пом ощ и деф ектоскоп а УКБ-1 н а  образц ах  цилиндри­
ческой  ф орм ы  диам етром  5  сл  и вы сотой 4,5 см п утем  и зм ер ен и я  врем ени  прохож ­
дения ультразвукового  и м пульса через исследуем ы й образец . Т очность и зм ерени й  
со ставл ял а  1%.

П а ф и гу р е  при веден ы  р езу л ьтаты  изм ерений , где видно, что скорость зв у к а  л и ­
нейно растет  с  частотой и  степень роста п ракти чески  одинакова д л я  всех т и п о р  
каучуков . М ож но зам етить, что м атер и ал ы  с  м енее плотной м акром олекулярной  у п а­
ковкой  и  с  относительно небольш им  м еж м олекулярп ы м  вазим одействием  — сили­
коновы й к а у ч у к  — им ею т сам ую  н и зкую  скорость звука» зн ачен и е которой леж и т 
в п ределах  95 0 -1 1 0 0  м/сек. М атериалы  ж е  с  вы сокой полярностью  и, следова­
тельно, с  больш им  м еж м олекулярн ы м  взаим одействием , таки е , к а к  бутадиен-нитриль- 
ны е к а у ч у к и  СКН-18, СКН-26, СКН-40, СКН-50, обладаю т повы ш енной скоростью  зв у ­
к а  от 1600 до 2100 м/сек , при чем  с  увели чен и ем  количества н и три лакри ловой  ки сло­
ты  скорость зв у к а  растет. Д руги е типы  исследованны х кау чуков  — полиизопреновы й, 
полибутадиеновы й, б утад и ен -сти ролы ш й  и  полихлоропреновы й — им ею т пром еж уточ­
ны е зн ачеп и я  скорости звука.

Т аким  образом , м ож но считать , что х и м и ч еская  структура , степень меж молоку- 
лярпого  взаим одействия и  плотность у п ак о вк и  м акром олекул сущ ествен но  влияю т 
на величину продольной скорости зв у к а  в каучуках .
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